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PRODUKTDATENBLATT PANELTWISTEC, SENKKOPF
STAHL BLAU VERZINKT

PRODUKTBESCHREIBUNG S ¥ T4

Die Holzschrauben Paneltwistec werden als Verbindungsmittel fir fragende
Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz,
Bretisperrholz und Furnierschichtholz und dhnlichen Holzwerkstoffen,
plattenformigen Holzwerkstoffen oder Stahl-Holz-Anschliisse verwendet.

Die Verwendung von Holzschrauben Paneltwistec erfordert in der Regel
keine Vorbohrung. Ausnahme hierzu ist der Einsatz in Laubholz / Hartholz.
Die Schabenut (Typ17) an der Schraubenspitze sorgt fir ein schnelles
.BeiBen” auch in z. B. OSB. Die Fréisrippen hinter dem Gewinde réiumen
den Schaft frei, so dass auch lange Schrauben einfach gesetzt werden
kdnnen.

EINSATZMOGLICHKEITEN

+ Bedingt korrosionsbestiindig und einsetzbar in den
Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)

+ Holzbauschrauben Paneliwistec @ 8,0 fiir die Befestigung von
Aufsparrendémmung

+ Nicht geeignet fiir gerbstoffhaltige Holzer

MATERIAL

+ Gehdrteter Kohlenstoffstahl + galvanisch blau verzinkt
- Frei von Chrom(VI)-Oxid

+ Gute Bestéindigkeit gegen mechanische Beanspruchung

ZULASSUNGEN

+ Europidische Technische Bewertung ETA-11/0024 o
Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel W

Europ. Techn. Bewertung
Europeon Tochmical Assassment
ETA-11/0024
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
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Seitenansicht
Unterer Oberer chor. Zug- ~ char. FlieB-  chor. Auszieh-  char. Kopfdurch-  char. Torsions-

Nenn-§ Kopf-0/ Kern-0 Schaft-0  Kopfform
dimm]  d[om]  dfmm]  d [mm]

Kopfwinkel  Kopfwinkel tragfchigkeit ~ moment parameter  ziehporameter  festigkeit”
[Grad °] [Grad °] frens k [kN] Myk [Nm] foxk [N/mm?]  fheadk [N/mm?]  fiork [Nm]

35 70 21 23 5 0 90 38 23 133 1 20
4 80 25 28 5 ) 90 50 33 129 1 30
45 90 27 30 5 ) 90 64 45 125 1 42
5 100 33 36 5 0 90 79 59 121 1 56
§ 120 40 43 5 8 90 10 95 14 1 95
8 145 53 57 5 0 ) 200 00 m 1 20
10 175 63 69 5 0 90 280 38 108 1 100

1 Die Werte sind aus der ETA 1170024 und DoP-ETAT10024-05-2017 entnommen. Wir kinnen keine Garantie fir Satz-und Druckfehler ihernehmen und empfehlen daher eine Uberprifung in den genannten Dokumenten.
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Abmessungen Auszighwiderstand ~ Kopfdurchzighwiderstand Abscheren Holz-Holz Abscheren Stahl-Holz
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[mm]  [mm] [mm] [mm] kN] [ki] kN] (kN] [kN] (kNI [mm] [kN]  [kN]
= 0 Olyp= 90
=0 a=90" o= 90" =l a=0" o=90°
3/ 70 18 084 059 062 1 086
/% 0 W 09 059 067 1 092
/a0 M 11 059 070 1 095
STU T T S R 126 059 074 ] 09
— /a0 0 W W 140 059 078 ] 10
40x0 80 12 8 093 0 071 2 09
40x35 80 W 1,08 07 080 2 107
x0 80 6 M 14 07 084 2 15
xis 8 1B 7 139 07 086 2 119
4050 80 1w 1,55 07 092 2 13
40x60 80 W % 186 077 10 2 ki
0x0 8 B A 207 077 10 2 138
40x80 80 % 4 248 077 10 2 146
iS00 6 M 135 097 1,00 2 134
a0 187 152 097 103 2 140
x50 90w W 1469 097 1,08 2 144
A5x55 9019 3 20 097 1,05 2 15
k6090 W % 203 097 17 2 15
iS00 B & 2% 097 126 2 141
x0 90 n 4 270 097 126 2 170
S0k 100 16 M 145 120 ) 2 14
S50 100 W % 18 120 14 2 167
S0x60 100 W % 218 120 134 2 176
S0 10 B & 254 120 144 2 185

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 350 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehallich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfhigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragféhigkeit R sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der
Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte R hin abzumindern: Ry= Ry - knut / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E gegeniberzustellen (R > Es).

Beispiel:

(huruElerisiisther Wert fir stindige Einwirkung (Eigenlost) 6,= 2,00 kN und verdnderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Qi= 3,00 kN. kyi= 0,9. 7= 1,3.

— Bemessungswert der Einwirkung Ei= 2,00 1,35 + 3,00 1,5=7.20 kN,

Tragfihigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Ex. — min Re= Ry~ v,/ knot

D.h., der charakterisische Mindestwert der Tragfhigkeit bemisst sich zu: min Re= Ry -, / kaot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN —> Ableich mit Tabellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt s sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Abmessungen Ausziehwiderstand Kopfdurchziehwiderstand Abscheren Holz-Holz Abscheren Stahl-Holz
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Olyp= 1§ (s 90°
0=0 0=90° og=90"  ag=0 =0 o=90"
50x80 100 3 48 290 1,20 1,52 1 194
50x90 100 36 54 3 1,20 1,52 1 203
50x100 100 4 60 363 1,20 1,52 2 212
50x120 100 50 10 41 1,20 1,52 1 o
— 60x60 120 U % 246 173 1 / 2%
60x70 120 Ji] 4 287 173 182 1 236
60x80 120 3 48 308 173 193 1 246
60x9% 120 36 54 369 173 205 1 251
60x100 120 4 60 410 173 20 1 267
60x110 120 40 10 479 173 201 1 284
60x120 120 50 10 479 173 20 1 284
60x130 120 60 0 419 173 207 1 284
60x140 120 10 0 419 173 207 1 284
60x150 120 80 10 479 173 200 1 284
60x160 120 9% 10 479 173 20 1 284
60x180 120 110 479 173 20 1 284
60x200 120 130 70 479 173 20 1 284
60x220 120 15 70 479 173 20 1 284
0xM0 120 10 70 479 173 207 2 284
60x260 120 19 70 419 173 207 1 284
60x280 120 nm n 479 173 20 1 284
60x300 120 B 479 173 200 1 284
Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 350 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhangigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.
a) Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfihigheit R sind beziglich Nutzungsklusse und Klosse der
Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: Re= Ry - knut / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniberzustellen (R > Ey).
Beistielz
Charakteritischer Wert fir stindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und veriinderliche Einwirkung (z.B. Schneelast) Qc= 3,00 kN. keet= 0,9. 7= 1,3.
—> Bemessungswert der Einwirkung E=2,00- 1,35 + 3,00 -1,5=7.20 kN,
Tragfihigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Es. — min Re= Ry -, / Ko
D.h., der charakteristsche Mindestwert der Tragfihigkeit bemisst sich zu: min Re= Ry~ v,/ knot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Abgleich mit Tabellenwerten.
Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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ARTIKELTABELLEN
Art A Abmessung Bd x L [mm] Anrieh Gewindeliinge [mm] VPE
8903045 35x30 M5e 18 1000
B903044 35x35 N5e n 1000
8903001 35x40 5e Iz} 1000
B903002 35x50 M5e 30 500
8903003 40x30 20 18 1000
B903603 40x35 X20 n 1000
8903004 40x40 20 U 1000
8902089 40x45 X20 i 500
8903005 40x50 X20 30 500
B903006 40x60 X20 36 200
8903007 40x70 20 4 200
B903008 40x80 20 4 200
8903009 45x40 n5e ) 500
B903087 45x45 N5 e n 500
8903010 45x50 n5e 30 500
B903088 45x55 N5 e 36 500
8903011 45x60 N5 e 36 200
_ B903012 45x70 N5 e 4 200
8903013 45x80 nBe 4 200
B903014 5,0x40 N5 e yZ} 200
8903015 50x50 N e 30 200
B903016 50x60 N5 e 36 200
8903017 50x70 N5 e 4 200
B903018 50x80 n5e 48 200
8903578 50x90 n5e 54 200
B903019 50x100 N5e 60 200
8903020 50x120 N5 e 10 200
B903021 6,0x 60 n30e 36 200
8903022 6,0x70 n30e 4 200
B903023 6,0x80 n30e 4 200
8903163 6,0x90 n30e 54 100
B903024 6,0x100 30e 60 100
8903025 6,0x120 n30e 10 100
B903026 6,0x130 n30e 10 100
8903027 6,0x140 n30e 10 100
B903030 6,0x150 30e 10 100
8903029 6,0x160 n30e 10 100
B903031 6,0x180 n30e 10 100
8903032 6,0x 200 n30e 10 100
B903033 6,0x220 30e 10 100
8903034 6,0 x 240 n30e 10 100
B903035 6,0 x 260 n30e 10 100
8903036 6,0 x 280 n30e 10 100
B903037 6,0x 300 30 e 10 100
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ArtAr. Abmessung 8d x L [mm] Anrieb Gewindeliinge [mm] VPE
903443 BOx80 0o #® 50
903435 80x100 e 0 50
903419 80x120 ™0e t6 50
903420 B0x140 0o 9 5
9034 BOx160 0o 9% 50
03421 80X 180 0o 9% 50
903423 80X 200 e % 5
903424 B0x210 M0e % 5
903425 BOx 20 0o 9% 50
903426 80X 260 0o 9% 50
03477 80X 280 0o % 50
03428 B0x300 M0e % 5
903429 B0x310 0o 9% 50
903430 B0x340 0o 9% 50
903431 80x360 0o % 50
903431 B0x380 ™0e % 5
903433 B0x400 0o 9% 5
975780 120x120 50e 8 5
75781 120x140 e 8 25
— 975781 120x160 X50e 8 5
975783 120x180 50 0 %
975784 120x200 50e 8 5
975785 120x200 050 100 %
975786 120x 240 50e 100 5
5787 120x260 e 100 5
975788 120x280 50e 100 5
97578 120x300 50 100 5
975790 120x320 50e 100 5
75791 120x340 e 10 5
75791 120x360 50e 120 %
97579 120x380 50 10 25
75794 120x400 50e 1 5
97579 120x500 e 10 5
97579% 120x600 050e 120 5

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen besfimmungsgemafien Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer
Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).
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