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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO  KONSTRUX ST A4

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los tornillos de todo rosca KonstruX ST A4 maximizan la capacidad de carga
de las conexiones gracias a la elevada resistencia a la extraccion de su rosca
en ambos componentes de la consiruccion. Al utilizar tornillos de rosca parcial
la capacidad de carga queda limitada debido a la resistencia a la traccién de la
cabeza en la parte de fijacién que es considerablemente menor.

Indicado para uniones de madera/madera tanto en interiores como en exterio-
res. Las dreas de aplicacién de KonstruX ST A4 son parques infantiles, balcones,
para la proteccion solar en forma de una pérgola, asi como en la ingenieria
hidraulica p.ej. pasarelas y puentes maritimos en exteriores.

CERTIFICACION

+ Regulado por la Evaluacién Técnica

B R Barwimarsy

Europea ETA-11/0024 A1 0024
VENTAJAS
+ Apto para las clases de uso 1 a 3 segin la norma I' NKL 1-3 KonstruX ST KonstruX ST Ad, KonstruX Ad,
DIN EN 1995, Eurocédigo 5 A4, cabeza Cabeza Cabeza
. . cilindrica avellanada avellanada
(A4 T5/CRCIIl. Adecuado para zonas urbanas e industriales muy 38 mm P

contaminadas y > 0,25 km del litoral.)
+ Apto para maderas con taninos y atmésferas salinas
+ Resistencia a la oxidacién y resistencia limitada a los dcidos

+ Buena resistencia en entornos con agresividad moderada y que no contienen
cloro

EJEMPLO DE APLICACION MATERIAL (E"Z;“tw{@

fr
. Acero inoxidable austenifico A4 1.4401 \or

Ejemplo de aplicacién KonstruX ST A4
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TABLA DE ARTICULOS
N.° de art. Dimensiones @ d x L [mm] Punta (antidad
KonstruX ST A4 Cabeza avellanada @ 8 mm
944795 8095 0 e 50
94479) 80125 e %
944793 80155 e %
944794 80x195 e %
KonsiruX A4 (abeza avellanada @ 10 mm
905750 10,0x 160 50e %
905751 10,0x 200 T50e %
90575 10,0x220 X50e %
905753 10,0 240 5o 5
905754 10,0x 260 5o %
905755 10,0x 260 5o 5
905756 10,0300 5o %
905757 10,0350 0o %
905758 10,0400 5o %
905759 10,0450 5o 5
905760 10,0 500 5o %
KonstruX ST A4 cabeza cilindrica
944780 65x140 e 100
944781 65x160 e 100
94478) 65x195 e 100
944783 80155 g 50
944784 80195 e 5
944785 80x220 e 5
944786 80x 245 Qe 5
944787 80x 270 g 50
944788 80295 e 5
944789 80x330 e 5
944790 80x375 e %
944791 80400 g 50
INDICACIONES DE USO

No es necesario taladrar previamente los tornillos KonstruX A4 en madera blanda. Sin embargo, para tornillos més largos, se recomienda taladrar
un orificio guia de aproximadamente '/, de la longitud del tornillo para evitar que los tornillos (largos) penetren demasiado en la madera.

Los dicmetros de los orificios piloto en madera blanda d; \, son los siguientes :

» KonstruX ST 6,5mm  — précficamente nunca se requiere en madera blanda
+ KonstruX ST8,0mm  — do/ W = 9,0 mm

+ KonstruX ST10,0mm ~ —d, , = 6,0 mm

El prefoladrado es obligatorio para el uso en madera dura. Los diémetros de prefaladrado en madera dura d, ,, son los siguientes:
+ KonstruX ST 6,5mm - d, ,,=50mm
+ KonstruX ST8,0mm  — do/ 5 =6,0mm
+ KonstruX ST10,0mm - d, ,,=8,0mm
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KONSTRUX ST A4 CON CABEZA CILINDRICA Y BROCA DE PERFORACION
6,5 A 8,0 MM: ENSAMBLAJE MADERA-MADERA

Dimensiones Resistencia a la extraccion (izallomiento

Ve=0) ——fF—— V (o= 0°)

‘ o— - — \ V(=0 ——— —— V (a= 90%) << <(
foma— P — B - B
Raxk | — S,
Raxk ‘ E— V (0= 90°) V (a= 90°)
— J—— A R A
d1 —
V (a= 90°) <<< << B V(@=0°) — % E B
Valeur caractéristique de la capacité de charge Valeur caractéristigue de la capacité de charge
de l'assemblage Re selon o norme ETA-11/0024 de Fassemblage Ry selon ETA-11/0024
dixL[mm]  A[mm] B [mm] Rogi® - [kN] R - [kN] R - [kN] R~ [kN] R~ [kN]
. . =0 =90
0=0 a=90 S e
Olg= 90 Og= 0
65140 8 8 475 343 305 305 343
65160 8 100 633 38 344 302 344
65195 100 100 15 412 3N 37 412
8,0x155 80 80 Al 489 435 435 489
8,0x195 100 100 9,01 531 482 482 531
8,0x220 120 120 948 58 494 494 549
80245 10 10 1138 596 514 596 514
80295 ) 160 1328 623 514 623 514
80330 160 180 1400 623 514 623 514
80375 180 20 1400 623 514 623 514
8,0x 400 200 0 14,00 6,23 514 6,23 514

Céleulo conforme a ETA-11/0024. Densidad aparente pi= 380 kg/m3. Todos los valores mecdnicos indicados deben considerarse en relacin con las suposiciones reclizadas y representan ejemplos
nominales. Todos los valores son valores minimos calculados y estén sujetos a errores fipogrdficos y de impresién.

a) Los valores caracteristicos de la capacidad de carga R no deben equipararse a la accién méxima posible (fuerza méximal. Los valores caracteristicos de la capacidad de carga R« deben reducirse
con respecto a la clase de ufilizacién y @ la close de ?a duracién de la carga a los valores nominales Ra: Ri= R - kned / V- Los valores nominales de la capacidad de carga Rs deben compararse con
los valores de cdlculo de los efectos E4 (Ra > Eq).

Ejemplo:

Valor caracteristico para efecto permanente (carga muerta) G,= 2,00 kN y accién variable (por ejemplo, carga de nieve) Qi= 3,00 kN. kuo= 0,9. yy= 1,3.

— Valor nominal del efecto E4= 2,00 - 1,35 + 3,00 - 1,5=7,20 kN.

La capacidad de carga de la conexién se considera probada si Ry > Eg. — min Ri= Ry - Yy / knod

Es decir, el valor minimo caracteristico de la capacidad de carga se calcula como: min Ri= Ry - Yy / knod — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Comparacién con los valores de la tabla.

Atencion: Se trata de ayudas a la planificacion. Los proyectos deben ser dimensionados exclusivamente por personas autorizadas.
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KONSTRUX ST A4 CON CABEZA CILINDRICA Y BROCA DE PERFORACION
6,5 A 8,0 MM: ENSAMBLAJE MADERA-MADERA

Dimensiones Conexion de fraccion

* o o
] AN (R

Rk
— Rk Rk — 45° \% R«
—_ 450\ V —_ 25\ V — —_ 450\ V

d1 - - . —
A o= 45° A W a= 90° A %) a=90 A % o= 45°

Voleur caractristique de I capacté de charge de l capacit de chorge de assemblage R 00 Ry selon o norme ETA-11/0024

dixUimm]  Afmm]  Blmm] Ry ®-[kN]  R-TKN]  Ry®-[kND  Re-[KN] Ry @-[KNDT  R-TkND Ryy?-[KN] R [kN]

= 455 Y= 900 (e 900 o= 45°

Og= 450 Og= 900 Og= 90°
6,5x160 60 80 595 4n 595 4N 595 4N 595 40
6,5x195 80 80 6,48 458 6,48 458 6,48 458 6,48 458
8,0x155 60 60 6,65 470 6,65 470 6,65 470 6,65 470
80x195 80 80 176 549 176 549 176 549 176 549
8,0x220 80 100 10,13 117 10,13 17 10,13 17 10,13 17
8,0x 245 100 100 9,82 6,95 9,82 6,95 9,82 6,95 9,82 6,95
8,0x295 120 100 11,88 8,40 11,88 8,40 11,68 8,40 11,68 8,40
8,0x330 120 140 14,00 9,90 14,00 9,90 14,00 990 14,00 9,90
8,0x375 140 140 14,00 9,90 14,00 9.90 14,00 9,90 14,00 9,90
8,0x 400 160 140 14,00 9.90 14,00 9.90 1400 9,90 1400 9,90

Céleulo conforme a ETA-11/0024. Densidad aparente pi= 380 kg/m?. Todos los valores mecanlcos indicados deben considerarse en relacién con las suposiciones reclizadas y representan ejemplos
nominales. Todos los valores son valores minimos calculados y estan sujetos a errores fipogrdficos y de impresién.
a) Los valores caracteristicos de la capacidad de carga Ry no deben equipararse a la accién méxima pomﬁle (fuerza méxima). Los valores caracteristicos de la capacidad de carga Ry deben reducirse
con respecto a la clase de utilizacién y a la clase de ?a duracién de la carga a los valores nominales Ra: Ri= Ry - knad / Yy Los valores nominales de la capacidad de carga Ry deben compararse con
los valores de célculo de los efectos E4 Ry > Eq).

Ejemplo:

Valor caracteristico para efecto permanente (carga muerta) G,= 2,00 kN y accién variable (por ejemplo, carga de nieve) Qi= 3,00 kN. knog= 0,9. = 1,3.

— Valor nominal del efecto Es= 2,00 - 1,35+ 3,00 - 1,5=7,20 kN. kN

La capacidad de carga de la conexién se considera probcda si Ry > Eg. — min Ri= Ry - Yy / koo

Es decir, el valor minimo caracteristico de la capacidad de carga se calcula como: min Ri= Ry - Yy / knod = Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Comparacién con los valores de la tabla.

Atencion: Se trata de ayudas a la planificacion. Los proyectos deben ser dimensionados exclusivamente por personas autorizadas.
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KONSTRUX ST A4 CON CABEZA AVELLANADA Y BROCA DE PERFORACION
8,0Y 10,0 MM: ENSAMBLAJE MADERA-MADERA

Dimensiones Resistencia a la extraccion (izallmiento

V(=0 ———F——

[ —— e—— A

— ; ] Rax‘k‘ j— E ) N V (o= 90°) > >> V (0= 90°) >> >>

— - [ S —_— A A
d1 — [ L1

V (0= 90°) <<< << B Ve=0) ——#& B

Valeur caractéristique de la capacité de charge Valeur caractéristigue de la capacité de charge
de Iassemblage Resx selon ETA-11/0024 de Iassemblage Ry selon ETA-11/0024
dixLimm]  Almm] B [mm] Rogi® - [kN] R - [kN] R - [kN] R - [kN] R - [kN]
. . =0 ay=90°
0=0 0=90 T e

Olg= 90 Op= 0
80x 9 ) 0 309 389 3 358 309
80x125 8 8 461 454 399 454 399
80X 155 8 8 Al 489 43 435 489
8,0x195 100 100 9,01 537 482 482 537
10,0x 160 80 100 923 6,70 589 6,70 589
10,0 x 200 100 120 11,53 128 0,47 118 0,47
10,0x 220 120 120 11,53 128 0,47 18 6,47
100 240 10 140 1384 785 705 785 705
100x 260 140 140 1384 785 705 705 785
100280 140 160 1615 843 717 843 707
10,0 x 300 160 160 16,15 8,43 7 17 8,43
10,0 x 350 180 180 19,61 8,78 107 17 8,78
10,0 x 400 200 0 20,00 8,78 Al 8,78 11
10,0 x 450 0 10 20,00 8,78 17 8,78 17
10,0 x 500 0 280 20,00 8,78 11 8,78 11

Céleulo conforme a ETA-11/0024. Densidad aparente p= 380 kg/m?. Todos los valores mecanlcos indicados deben considerarse en relacién con las suposiciones realizadas y representan ejemplos
nominales. Todos los valores son valores minimos calculados y estan sujetos a errores fipogrdficos y de impresién.
a) Los valores caracteristicos de la capacidad de carga Ry no deben equipararse a la accién méxima pos£|e (fuerza méxima). Los valores caracteristicos de la capacidad de carga Ry deben reducirse
con respecto a la clase de utilizacién y a la clase de ?q duracién de la carga a los valores nominales Re: R= Ry - knog / Y. Los valores nominales de la capacidad de carga Ry deben compararse con
los valores de célculo de los efectos E4 Ry > Eq).

Ejemplo:

Valor caracteristico para efecto permanente (carga muerta) G,= 2,00 kN y accién variable (por ejemplo, carga de nieve) Qi= 3,00 kN. knog= 0,9. = 1,3.

— Valor nominal del efecto E= 2,00 - 1,35 + 3,00 - 1,5= 7,20 kN

La capacidad de carga de la conexién se considera probcda si Ry > Eg. — min Ri= Ry - Yy / koo

Es decir, el valor minimo caracteristico de la capacidad de carga se calcula como: min Ri= Ry - Yy / knod — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Comparacién con los valores de la tabla.

Atencion: Se trata de ayudas a la planificacién. Los proyectos deben ser dimensionados exclusivamente por personas autorizadas.
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KONSTRUX ST A4 CON CABEZA AVELLANADA Y BROCA DE PERFORACION
8,0Y 10,0 MM: ENSAMBLAJE MADERA-MADERA

Dimensiones (onexion de traccin
L a=45° A m a=90° A M a=90° A % a=45°
J g N N (N

R Rk / A Rk
v S A\ v - 45\\ v - 457\ V
a=45° A M 0= 90° A m a=90° A a=45°

Voleur caractristique de I capacté de charge de l capacit de chorge de assemblage R 00 Ry selon o norme ETA-11/0024

dixLimm]  Almm]  Blmm] Ry d-TN]  RO-TKN] Ry ®-[kND RO-DND Ry®-TkND RO-TRND Ry ?-TKND Re?-TkND

= 455 Y= 900 (e 900 o= 45°

Og= 450 Og= 900 Og= 90°
8,0x95 4 60 309 219 309 219 309 219 309 219
8,0x125 60 60 38 269 38 269 38 269 38 169
8,0x155 60 60 6,65 470 6,65 470 6,65 470 6,65 470
80x195 80 80 176 549 176 549 176 549 176 549
10,0x 220 80 100 12,33 8,72 12,33 8,72 12,33 8,72 1233 8,72
10,0 x 160 60 80 8,67 6,13 8,67 6,13 8,67 6,13 8,67 6,13
10,0x 200 80 80 10,02 1,08 10,02 7,08 10,02 708 10,02 7,08
10,0x220 80 100 1233 8,72 1233 8,72 12,33 8,72 1233 8,72
10,0x 240 100 80 1137 8,04 11,37 8,04 1137 8,04 1137 8,04
10,0 x 260 100 100 13,68 9,67 13,68 9,67 13,68 9,67 13,68 9,67
10,0x 280 100 120 1598 11,30 1598 11,30 1598 1130 1598 11,30
10,0x 300 120 120 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63
10,0 x 350 140 120 17,53 1240 17,53 1240 17,53 1240 17,53 1240
10,0 x 400 160 140 20,00 1414 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 1414
10,0x450 160 180 20,00 1414 20,00 1414 20,00 1414 20,00 1414
10,0x 500 180 200 20,00 1414 20,00 14,14 20,00 14,14 20,00 1414

Céleulo conforme a ETA-11/0024. Densidad aparente pi= 380 kg/m?. Todos los valores mecanicos indicados deben considerarse en relacién con las suposiciones realizadas y representan ejemplos
nomincles. Todos los valores son valores minimos calculados y estan sujetos a errores tipogrficos y de impresion.

a) Los valores caracteristicos de la capacidad de carga Ry no deben equipararse a la accién méxima pomﬁle (fuerza méxima). Los valores caracteristicos de la capacidad de carga Ry deben reducirse
con respecto a la clase de ufilizacién y a la clase de ?q duracién de la carga a los valores nominales Ry: Ri= Ry - kned / Yy Los valores nominales de la capacidad de carga Ry deben compararse con
los valores de cdlculo de los efectos Eg (Ry > Eg).

Ejemplo:

Valor caracteristico para efecto permanente (carga muerta) G,= 2,00 kN y accién variable (por ejemplo, carga de nieve) Qi= 3,00 kN. knos= 0,9. = 1,3.

— Valor nominal del efecto E.= 2,00 - 1,35 + 3,00 - 1,5=7,20 N,

La capacidad de carga de la conexién se considera probcdo si Ry > Eg. — min Ri= Ry - Yy / koo

Es decir, el valor minimo caracteristico de la capacidad de carga se calcula como: min Ri= Ry - Yy / knod — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Comparccién con los valores de la tabla.

Atencion: Se trata de ayudas a la planificacién. Los proyectos deben ser dimensionados exclusivamente por personas autorizadas.
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KONSTRUX ST A4 CON CABEZA AVELLANADA Y BROCA DE PERFORACION
8,0 Y 10,0 MM: ENSAMBLAJE ACERO-MADERA

Dimensiones Resistencia a lu extraccion (izallamiento
A
1

] - - | . . -
} o . - 2
y —1 ” 2

t=15mm

dl x L [mm] Almm] Fox, Rk Fox, Rd F, Rk F, Rd F, Rk F,Rd
8095 9% 158 466 63 34 553 34
80x125 125 1043 641 70 431 624 38
80155 155 1328 817 173 476 695 42
80195 195 1400 10,51 791 48 713 43
10,0x160 160 1672 1029 1039 639 925 569
10,0x 200 20 20,00 1313 na 690 10,07 620
10,0x 220 Vil 20,00 14,55 na 690 10,07 620
10,0 240 10 20,00 15,38 na 690 10,07 620
10,0x 260 %0 20,00 15,38 na 690 10,07 620
10,0x 260 20 00 15,38 na 690 10,07 620
10,0x 300 30 2000 15,38 na 690 10,07 620
10,0x 350 30 2000 15,38 na 690 10,07 620
10,0 x40 40 2000 15,38 na 690 10,07 620
10,0x 450 450 2000 15,38 na 690 10,07 620
10,0x 500 50 2000 15,38 na 690 10,07 620

Céleulo conforme a ETA-11/0024. Densidad aparente pi= 380 kg/m?. Todos los valores mecqnlcos indicados deben considerarse en relacién con las suposiciones reclizadas y representan ejemplos
nominales. Todos los valores son valores minimos calculados y estén sujetos a errores hpogru icos y de impresién.
a) Los valores caracteristicos de la capacidad de carga Ry no deben equipararse a la accién méxima pos£|e (k uerzc méxima). Los valores caracteristicos de la capacidad de carga R« deben reducirse
con respecto a la clase de utilizacién y a la clase de ?a duracién de la carga a los valores nominales Ra: Ri= Ry« knad / Vi Los valores nominales de la capacidad de carga Ry deben compararse con

los valores de célculo de los efectos E4 Ry > Eq).

Ejemplo:

Valor caracteristico para efecto permanente (carga muerta) G= 2,00 kN y accién variable (por ejemplo, carga de nieve] Qi= 3,00 kN. kno=0,9. yy=1,3.

— Valor nominal del efecto Eg= 2,00 - 1,35+ 3,00 - 1,5=7,20 kN. KN,

La capacidad de carga de la conexién se considera probacla si Ry > Eg. — min Ri= Ry - Yy / ko

Es decir, el valor minimo caracteristico de la capacidad de carga se calcula como: min Ri= Ry - Yy / knod = Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Comparacién con los valores de la tabla.

Atencion: Se trata de ayudas a la planificacién. Los proyectos deben ser dimensionados exclusivamente por personas autorizadas.
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KONSTRUX ST A4 CON CABEZA AVELLANADA Y BROCA DE PERFORACION
8,0 Y 10,0 MM: ENSAMBLAJE ACERO-MADERA

Dimensiones (onexion de traccion
[ A"
£ = AR
‘ > -
E .:::U T
] S C——
£ =
e -
g 5. A ——
£ & §
i .
1,=15mm
d1 x L [mm] A[mm] Fv Rk Fy,Rd
80x9 75 53 39
80x125 100 6% 4
80x155 10 897 550
80x195 140 11,65 Al
10,0x160 120 1,3 697
10,0200 140 14,14 897
100x220 160 14,14 998
10,0x 240 180 14,14 10,88
10,0 x 260 200 1414 10,88
10,0 x 280 0 1414 10,88
10,0 x 300 0 14,14 10,88
10,0 x 350 260 14,14 10,88
10,0 x 400 30 14,14 10,88
10,0x450 30 1414 10,88
10,0x500 140 14,14 10,88

Céleulo conforme a ETA-11/0024. Densidad aparente pi= 380 kg/m?. Todos los valores mecqnlcos indicados deben considerarse en relacién con las suposiciones reclizadas y representan ejemplos
nominales. Todos los valores son valores minimos calculados y estén sujetos a errores hpogru icos y de impresién.
a) Los valores caracteristicos de la capacidad de carga Ry no deben equipararse a la accién méxima pos£|e (k uerzc méxima). Los valores caracteristicos de la capacidad de carga R« deben reducirse
con respecto a la clase de utilizacién y a la clase de ?a duracién de la carga a los valores nominales Ra: Ri= Ry« knad / Vi Los valores nominales de la capacidad de carga Ry deben compararse con
los valores de célculo de los efectos E4 Ry > Eq).

Ejemplo:

Valor caracteristico para efecto permanente (carga muerta) G= 2,00 kN y accién variable (por ejemplo, carga de nieve] Qi= 3,00 kN. kno=0,9. yy=1,3.

— Valor nominal del efecto Eg= 2,00 - 1,35+ 3,00 - 1,5=7,20 kN. KN,

La capacidad de carga de la conexién se considera probacla si Ry > Eg. — min Ri= Ry - Yy / ko

Es decir, el valor minimo caracteristico de la capacidad de carga se calcula como: min Ri= Ry - Yy / knod = Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Comparacién con los valores de la tabla.

Atencion: Se trata de ayudas a la planificacién. Los proyectos deben ser dimensionados exclusivamente por personas autorizadas.

Si vous ne maitrisez pas I'utilisation de ce produit et, en particulier, 'vsage auquel il est desfing, il est impératif que vous preniez contact avec notre
service Technique d'application (technik@eurotec.team).
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